CARATTERISTICHE TECNICHE / GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
TECHNICAL SPECIFICATIONS / COLOURED PORCELAIN STONEWARE - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DURCHGEFARBTES FEINSTEINZEUG - CARACTERISTIQUES

TECHNIQUES / GRES CERAME FIN COLOREDANSLAMASSE - CARACTERISTICASTECNICAS / GRES FINO PORCELANICOCOLOREADOATODA MASA - ME/IKO3EPHWCTbIN
KEPAMOTPAHWT, OKPALLEHHbI/ BMACCE

STANDARDS: UNI EN 14411 ANNEX G - Bla/ ISO 13006 ANNEX G - Bla

Csﬁﬁﬁv@

SERIE: ROCKNEST

FINCIBEC GROUP

COLOURS: STONEHILL, MAPLEROCK, RICHMOND, CLAYBAY, HILLTOP,
ETHEREAL, FIRESTONE, MONOLITH, GRANITIC, NIGHTSKY, DREAMANCE

120X278/4

120X120/47”X47” nat. rett./ mol. rett./ soft rett. -9 mm

60x120/24”x47” nat. rett./ mol. Rett. / soft rett. -9 mm

77X109,5” mol. rett. - 7 mm

60x60 / 24”x24” nat. rett./ soft rett. -9 mm

80X80/31,5”X31,5” nat. rett. / mol. rett. -9 mm

50x100/20” X 40” rett. - 20 mm

NATURALE - NATURAL - NATURELLE -
NATUR - NATURAL - NMPUPOOHAA
SOFT

GRIP

MOLATO - BRUSHED SURGACE - ADOUCI -
GESCHLIFFEN - MOLIDA - nouYMLLeHHbI1

RBESTANDIGKEIT GEGEN KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN
RESISTANCE AUX PRODUITS CHIMIQUES USAGE DOMESTIQUE ET ADDITIFS POUR PISCINE

EN SO 10545-13

BMIN

CARATTERISTICHE TECNICHE TIPO DI PROVA VALOTI PRESCRITTI DALLE NORME VALORE MEDIO
TECHNICAL DATA STANDARD OF TEST INTERNATIONAL STANDARD AVERAGE VALUE
TECHNISCHE DATEN NORME DU TEST INTERNATIONALE NORMVERTE MITTELWERT
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TESTNORM VALEURS PREVUES PAR LES NORMES VALEURS MOYEN
CARACTERISTICAS TECNICAS TIPO DE PRUEBA VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS VALOR MEDIO
TEXHUYECKUE XAPAKTEPUCTVIKM TUMTECTA NPELYCMOTPEHHBIECTAHLAPTOM CPELHEE3HAYEHVE
CARATTERISTICHE DIMENSIONALI - SIZE CHARACTERISTICS - REQUIREMENTSFORNOMINALSIZEN
MASSEIGENSCHAFTEN - DETERMINATION DES CARACTERISTIQUES DIMENSIONELLES 7 CmSN< N2 1 5 cm NAT.
CARACTERISTICAS DIMENSIONALES - PASMEPHbIE XAPAKTEPUCTUKN mm % mm
LATI CONFORME
. SIDES - SEITEN FORNON-RECTIFIED TILES EN 150 10545.2 0,9 0,6 2,0 COMPLYING - ERFULLT
I COTES - CANTOS R REGTIFED TILES CONFORME - CONFORME
PA3MEPbI CTOPOH 20,4 0,3 1,0 COOTBETCTBYET
SPESSORE CONFORME _
THICKNESS - DICKE EN S0 10545.2 w05 w50 v COMPLYING - ERFULLT
F— EPAISSEUR - ESPESOR ‘ ‘ : CONFORME - CONFORME
TOMLMHA COOTBETCTBYET
RETTILINEITA DEGLI SPIGOLI CONFORME
FOR NON-RECTIFIED TILES 0,8 0,5 1,5
STRAIGHTNESS OF SIDES - GERADLINIGKEIT COMPLYING - ERFULLT
.I DER KANTEN RECTITUDE DES ARETES - EN1S0 10545-2 CONFORME - CONFORME
RECTIDUD DE LOS CANTOS - FOR RECTIFIED TILES 0,4 0,3 20,8
KOCOYFOMbHOCTh COOTBETCTBYET
gl?é?/fl\?(;\lLle}-{mTY—RECHTWINKLIGKEIT FOR NON-RECTIFIED TILES 0,8 0,5 2,0 COMISLC\)(I,\II\JFGO | II;IRE:ULLT
I. PERPENDICULARITE - ORTOGONALIDAD EN IS0 10545-2 CONFORME ~ CONFORME
KPUBYIZHA CTOPOH FOR RECTIFIED TILES <04 -0 1,5 COOTBETCTAYET
— FOR NON-RECTIFIED TILES 0,8 0,5 2,0
PLANARITA cunature  [FOR RECTIFIED TILES 0,6 204 e CONFORME
SURFACE FLATNESS — EBENFLACHIGKEIT o FOR NON-RECTIFIED TILES 0,8 0,5 2,0 COMPLYING - ERFULLT
P | [>LANEITE DE SURFACE - PLANEIDAD cunature  [FOR RECTIFIED TILES EN150110545-2 0,6 0,4 1,8 CONFORME - CONFORME
KPVBM3HA IMLIEBOM NOBEPXHOCTM FOR NON-RECTIFIED TILES 0,8 0,5 2,0 COOTBETCTBYET
wareact  [FOR RECTIFIED TILES 0,6 0,4 1,8
ASSORBIMENTO D’ACQUA
Hzﬂ WATER ABSORPTION - WASSERAUFNAHME EN S0 10545.3 co5% <029%
‘ ABSORPTION D’EAU - ABSORCION DE AGUA
BOZOMOTOLEHVE
RESISTENZA ALLA FLESSIONE R=35N/mm2 CONFORME
w | |FLEXION RESISTANCE - BIEGEFESTIGKEIT s> F0N <7,5mm COMPLYING - ERFULLT
— . ENISO 10545-4
s | RESISTANCE A LA FLEXION - RESISTENCIA A LA FLEXION sz1E0N >7,5mm CONFORME - CONFORME
MPELEN NPOYHOCTM MPY U3MVBE COOTBETCTBYET
RESISTENZA ALLURTO VALORE DICHIARATO
6 IMPACT RESISTANCE - STOSSFESTIGKEIT EN 1S 10545.5 DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT <080
s | |RESISTANCE AUX CHOCS - RESISTENCIA A LOS GOLPES VALEUR DECLAREE - VALOR DECLARADO - '
YIAPOCTOMKOCTb 3AABMEHHOE 3HAYEHVE
COEFFICIENTE DI DILATAZIONE TERMICA LINEARE VALORE DICHIARATO
Q‘I&) COEFFICIENT OF LINEAR THERMAL-EXPANSION - LINEARER WARMEAUSDEHNUNGSKOEFFIZIENT EN IS0 10545.8 DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT 0 6.7x10.:67/C
> COEFFICIENT DE DILATATION THERMIQUE LINEAIRE - COEFICIENTE DE DILATACION TERMICA LINEAL VALEUR DECLAREE - VALOR DECLARADO -
KO3®OULIMEHT IMHENHOIO TEPMUYECKOTO PACLUMPEHMSA 3AABMEHHOE 3HAYEHVE
RESISTENZA AGLI SBALZI TERMICI TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 NESSUN DANNO
ﬁ} RESISTANCE TO THERMAL SHOCKS - BESTANDIGKEIT GEGEN TEMPERATURSCHWANKUNGEN EN S0 10545.9 TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH NO DAMAGE - KEIN SCHADEN
RESISTANCE AUX CHOCS THERMIQUES - RESISTENCIA A LOS CHOQUES TERMICOS TEXTE DEPASSE SELON - PRUEBA SUPERADA SEGUN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO
CTOWKOCTb K MEPEMALAM TEMMEPATYPbI WCTILITAHUE MPOVAEHO B COOTBETCTBIW C BE3 NOBPEXAEHNN
DILATAZIONE ALL'UMIDITA (IN MM/M) VALORE DICHIARATO
888 | |15ISTURE EXPANSION (IN MM/M) - FEUCHTIGKEITSBEDINGTE AUSDEHNUNG (IN MM/M) DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT
@» DILATATION A L’HUMIDITE (EN MM/M) - DILATACION CON LA HUMEDAD (EN MM/M) ENIS010545-10 VALEUR DECLAREE - VALOR DECLARADO - MAX0,1 mm /m
= | |BNAXHOCTHOE PACLUMPEHVE (B MM/M) 3AABEHHOE 3HAYEHWE
RESISTENZA AL GELO TEST SUPERATO SECONDO EN ISO 10545-1 NESSUN DANNO
N | |FROSTRESISTANCE - FROSTBESTANDIGKEIT ENISO 10546.15 |TEST PASSED ACCORDING TO - TEST BESTANDEN NACH NO DAMAGE - KEIN SCHADEN
')”"i(' RESISTANCE AU GEL - RESISTENCIA AL HIELO TEXTE DEPASSE SELON - PRUEBA SUPERADA SEGUN AUCUN DOMMAGE - NINGUN DANO
MOPO30CTOVKOCTb WCTILITAHUE MPOVAEHO B COOTBETCTBIW C BE3 NOBPEXAEHNN
RESISTENZA Al PRODOTTI CHIMICI USO DOMESTICO E ADDITIVI PER PISCINA
RESISTANCE TO HOUSEHOLD AND SWIMMING POOL CHEMICAL PRODUCTS CONFORME

COMPLYING - ERFULLT
CONFORME - CONFORME

RESISTENCIA A LOS PRODUCTOS QUIMICOS DE USO DOMESTICO Y ADITIVOS PARA PISCINA COOTBETCTBYET
CTOWKOCTb K IEACTBUIO BbITOBbIX XMUMUYECKWX CPE[ICTB, OBABKAM B BACCE/HbI

RESISTENZA A BASSE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI

RESISTANCE TO LOW CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI VALORE DICHIARATO CONFORME

BESTANDIGKEIT BEI NIEDRIGEN KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN
RESISTANCE A BASSES CONCENTRATIONS D’ACIDES ET ALCALIS

EN SO 10545-13

DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT
VALEUR DECLAREE - VALOR DECLARADO -

COMPLYING - ERFULLT
CONFORME - CONFORME

RESISTENCIA A BAJAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS 3AABNEHHOE 3HAYEHWE COOQOTBETCTBYET
CTOMKOCTb K AENCTBUIO HU3KNX KOHLIEHTPALINIA KUCOT U LLE/TOYEN

RESISTENZA AD ALTE CONCENTRAZIONI DI ACIDI E ALCALI

RESISTANCE TO HIGH CONCENTRATIONS OF ACIDS AND ALKALI VALORE DICHIARATO CONFORME

BESTANDIGKEIT BEI HOHEN KONZENTRATIONEN VON SAUREN UND LAUGEN
RESISTANCE A HAUTES CONCENTRATIONS D’ACIDES ET ALCALIS

ENISO 10545-13

DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT
VALEUR DECLAREE - VALOR DECLARADO -

COMPLYING - ERFULLT
CONFORME - CONFORME

RESISTENCIA A ALTAS CONCENTRACIONES DE ACIDOS Y ALCALIS 3AABNEHHOE 3HAYEHWE COOQOTBETCTBYET
CTOMKOCTb K AENCTBUIO BbICOKX KOHLIEHTPALINIA KUCNOT U LLIE/IOYEN
RESISTENZA ALLE MACCHIE CONFORME

- A MPLYING - ERFUL
RESISTANCE TO STAINS - FLECKENBESTANDIGKEIT EN ISO 10545-14 CLASSE 3 MIN co G ULLT

RESISTANCE AUX TACHES - RESISTENCIA A LAS MANCHAS
YCTOMYMBOCTb K MATHOOBPA3OBAHMIO

CONFORME - CONFORME
COOTBETCTBYET

=[RS

CESSIONE DI PIOMBO E CADMIO

LEAD AND CADMIUM DISCHARGE - ABGABE VON BLEI UND CADMIUM
PERTE DE PLOMB ET CADMIUM - CESION DE PLOMO Y CADMIO
BbIAENEHME CBMHLIA 1 KAOMWA

ENISO 10545-15

VALORE DICHIARATO
DECLARED VALUE - ANGEGEBENER WERT
VALEUR DECLAREE - VALOR DECLARADO -
3AABNEHHOE 3HAYEHWE

AL LIMITE DI RILEVAMENTO
THAN INSTRUMENT LIMIT, UNMESSBARES WERT
LIMITE DE L’INSTRUMENT,LIMITE DEL INSTRUMENTO
HAMPELENE ONPEAETMMOCTU
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CARATTERISTICHE TECNICHE / GRES FINE PORCELLANATO COLORATO IN MASSA
TECHNICAL SPECIFICATIONS / COLOURED PORCELAIN STONEWARE - TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN / DURCHGEFARBTES FEINSTEINZEUG - CARACTERISTIQUES
TECHNIQUES / GRES CERAME FIN COLOREDANSLAMASSE - CARACTERISTICASTECNICAS / GRES FINO PORCELANICOCOLOREADOATODA MASA - ME/TIKO3EPHUCTbIN

KEPAMOTPAHIAT, OKPALLEHHbI BMACCE

STANDARDS: UNI EN 14411 ANNEX G - Bla/ ISO 13006 ANNEX G - Bla

* k& &k ok

ENIURY

FINCIBEC GROUP

SERIE: ROCKNEST

COLOURS: STONEHILL, MAPLEROCK, RICHMOND, CLAYBAY, HILLTOP,
ETHEREAL, FIRESTONE, MONOLITH, GRANITIC, NIGHTSKY, DREAMANCE

120X278 /47”X109,5” mol. rett. - 7 mm

120X120/ 47”X47” nat. rett./ mol. rett./ soft rett. -9 mm

60x120/24”x47” nat. rett./ mol. Rett. / soft rett. -9 mm

60x60 / 24”x24” nat. rett./ soft rett. -9 mm

80X80/31,5”X31,5” nat. rett. / mol. rett. -9 mm

50x100/20” X 40” rett. —20 mm

NATURALE - NATURAL - NATURELLE -
NATUR - NATURAL - NMPUPOOHAA
SOFT

GRIP

MOLATO - BRUSHED SURGACE - ADOUCI -
GESCHLIFFEN - MOLIDA - nounuLeHHbIN

NOTE/ NOTES/ NOTE/ Anmerkung/ APUNTE/ BHumaHue:

Per i certificati specifici, E VALORI PUNTUALI, contattare FINCIBEC SpA

For specific certificates and data, contact Fincibec S.p.A

Fur spezielle Zertifikate und Punktwerte, Fincibec S.p.A. kontaktieren

Pour les certificats spécifiques et les valeurs ponctuelles, contacter Fincibec S.p.A

Paralos certificados especificos y los valores concretos, contacte con Fincibec S.p.A
BO BOMPOCAM CMELINANBHBIX CEPTUOUKATOB U MOKASATENEN CBAXUTECH C FINCIBEC SPA

CARATTERISTICHE TECNICHE TIPO DI PROVA VALOTI PRESCRITTI DALLE NORME VALORE MEDIO
TECHNICAL DATA STANDARD OF TEST INTERNATIONAL STANDARD AVERAGE VALUE
TECHNISCHE DATEN NORME DU TEST INTERNATIONALE NORMVERTE MITTELWERT
CARACTERISTIQUES TECHNIQUES TESTNORM VALEURS PREVUES PAR LES NORMES VALEURS MOYEN
CARACTERISTICAS TECNICAS TIPO DE PRUEBA VALORES PREVISTOS POR LAS NORMAS VALOR MEDIO
TEXHWYECKUE XAPAKTEPUCTUKU TUMTECTA NPEJYCMOTPEHHBIECTAHAAPTOM CPEAHEE3HAYEHUE
SCIVOLOSITA NATURALE SOFT MOLATO GRIP
SKID RESISTANCE DM. 236/89 BCRA >0,40 > 0,40
RUTSCHWERT ANSI A 326.3 WET DCOF > 0,42 >0,42 >0,42 >0,42 >0,42
ﬁ GLISSANCE DIN EN 16165 Annex B - R10 R9 - R11
ADHERENCIA DIN EN 16165 Annex A - A+B  A+BMOS. A+B B MOS. - A+B+C
CKOJ/b3KOCTb BS EN 16165 Annex C - >36 Dry/ >36Wet - -
AS 4586 - P3 N N N
CATEGORIE DI IMPIEGO - . - . -
USE CLASSIFICATION PIASTRELLE DA PIASTRELLE DA
PAVIMENTO PIASTRELLE DA
PIASTRELLE DA PAVIMENTO CONSIGLIATE | PAVIMENTO CONSIGLIATE PIASTRELLE DA PAVIMENTO PAVIMENTO
CATEGORIES POUR L'EMPLOI CONSIGLIATE PER CALPESTIO CONSIGLIATE CONSIGLIATE
PER CALPESTIO | PER CALPESTIO MEDIO-
CATEGORIAS DE USO LIEVE LEGGERO LEGGERO PER CALPESTIO MEDIO PER CALPESTIO
FLOOR TILES RECOMMENDED FLOOR TILES RECOMMENDED INTENSO
FOR FLOORTILES FLOORTILES FOR FLOORS TILES
FUSSBODENFLIESEN KATEGORIEN RECOMMENDED| RECOMMENDED FOR
LOW PASSAGE AREAS MEDIUM AREAS SUITABLE FOR HEAVY
FOR MEDIUM-LIGHT AREAS TRAFFIC
KATEFOPWW UCNO/b30BAHMA LIGHT TRAFFIC
@ (7mm) @ (MOL) )
[ | [ ]
VARIAZIONI CROMATICHE W | L |
COLOR VARIATIONS
ASPETTO UNIFORME LIEVE VARIAZIONE MEDIA VARIAZIONE
VARIAT|ON CHROMATIQUES EVEN APPEARANCE LIGHT VARIATION MEDIUM VARIATION INTENSA VARIAZIONE
P STRONG VARIATION
ASPECT UNIFORME VARIATION LEGERE MOYENNE VARIATION VARIATION INTENSE
FARBUNTERSCHIEDE GLEICHMASSIGES GERINDE MITTKERERFARBUNTERSCHIE
STARKE FARBUNTERSCHIED
, . ERSCHEINUNGSBILD FARBUNTERSCHIED D VARIACION INTENSA
VARIACION CROMATICAS ASPECTO UNIFORME VARIACION ESCASA MEDIA VARIACION
LIBETOBbIE BAPVIALIMN
)

() E' necessario all'atto della posa prelevare le piastrelle da pil confezioni per ottenere il migliore effetto cromatico come illustrato anche sul catalogo del prodotto.

While installing, you must take tiles from several boxes in order to achieve the best colour effect as also shown in the product catalogue.
Au moment de la pose, il est nécessaire de prélever les carreaux de plusieurs emballages afin d'obtenir le meilleur effet chromatique, tel qu'illustré également sur le catalogue du

produit.

Fir eine optimale Farbenoptik, sollten die Platten bei der Verlegung aus verschiedenen Kartons genommen werden ist, wie auch im Produktkatalog dargestellt.

Durante la instalacién, es necesario tomar los azulejos de varios paquetes para obtener el mejor efecto cromatico, como también se ilustra en el catalogo de productos.
ONA NONAYYEHWA HAUTYYLLETO LIBETOBOIO 3®®EKTA HEOBXOAMMO BO BPEMA YKIALOKW BPATE MTNTKY N3 HECKOJTIbKMX YITAKOBOK

KAK TAKXE NMOKA3AHO B KATAJIOTE MPOAYKLUNN
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